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Tuoteryhmä Asbestilajike ja määrä Käyttöalue ja tuotetietoa

Maaputket Krysotiili, krokidoliitti  
(amosiitti) 10–15 %

Kaukolämpöputkistot

Rakennuslevyt Krysotiili, amosiitti 10–20 % 1920–1990
Sisäverhouslevyt, ulkoverhous, 
tuulensuojalevyt
Asbestisementtilevyt
Asbestiselluloosalevyt
Lujalevy 1963–1979 asbestipitoisena

Lämmöneristeet Krokidoliitti, amosiitti,  
krysotiili, antofylliitti
20–100 %

1923–1990
Massaeristeet, massapinnoitteet
Kondenssieristeet, asbestipahvi, 
asbestihuopa, asbestikartonki
1927–1980 Paloeristyslevyt
1939–1980
Ääneneristys, äänenvaimennus,
akustiikkalevyt, mm. Sordiino,
Lautex KKa-kipsilaatat, Lautex KTa
Asbestiruiskutukset 1939–1976

Vedeneristeet Eri asbestilajit 
6–20 %
tiivistystarvikkeissa osittain  
erittäin korkeat pitoisuudet

1940–1986, Bitumiemulsiot
1970–1980, Muovi- ja kumimatot
1970–1980, Saumaustarvikkeet
1950–1980, Tiivistystarvikkeet

Tilaelementit Luja-levyjä verhouksena

Ovet Krysotiili, antofylliitti 1930–1990, Palo-ovien paloeristys

Julkisivut Krysotiili 10–15 % 1920–1985 Julkisivulevyt
1980–1990, Rapattujen julkisivujen 
saneeraus ja lisälämmöneristys

Väliseinät 1960–1980 Verhouslevyjä Luja-levy
Runkotolppien ja verhouslevyjen väliin  
on asennettu asbestia

Alakatot 1970–1980, Alakattojen verhouslevyt
esim. Dempa-palkkilaatta

Katteet Krysotiili 10–15 %

Bitumikatteissa asbestia voi 
esiintyä pintasirotteena tai 
täyteaineena muutama %

1919–1989 Asbestisementtiset katteet
esim. Asbestile, Eternit-skifferlevy, 
Aaltolevy, Minerit-Paanulevy, Särmä, 
Varttikattolevy, Tuplavarttilevy
1927–1990 Bitumikatteet esim.  
Icopal A4000 ja A4600, Katepal Extra, 
Katepal A N:o 1 ja 2, Katepal Alushuopa

Suomessa käytettyjä asbestipitoisia tuotteita




